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1 Цель освоения дисциплины

Цели дисциплины: дать знания по общим теоретическим вопросам материаловедения швейного производства, о терминологии, текстильных материалах, их получении, строении и свойствах, об ассортименте тканей и нетканых полотнах, конфекционировании материалов для швейных изделий.

Задачи дисциплины:

· освоение основных сведений о получении, строении, свойствах волокон, нитей  и пряжи;

· изучение технологии изготовления, характеристики строения тканей и структурные параметры текстильных материалов;

· ознакомление с характеристиками ассортимента текстильных материалов;

· изучение основных параметров характеризующих свойства текстильных материалов.
2  Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Материаловедение швейного производства» относится к дисциплинам по выбору модуля «Современное производство» профессионального цикла ООП.

Освоение дисциплины «Материаловедение швейного производства» необходимо для последующего изучения дисциплин: «Технологии изготовления швейных изделий», «Дизайн предметной среды», «Практикум по обработке  швейных изделий», «Художественная обработка материалов».

Знания и умения, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Материаловедение швейного производства», могут быть использованы при выполнении курсовых работ, учебно-технологических практик и написании ВКР.

3  Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные  компетенции:

1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1):

- умеет работать с информацией (отбирать, анализировать, обобщать, синтезировать);

- демонстрирует культуру мышления на практических  и лабораторных занятиях;

2) способен ориентироваться в современных тенденциях развития производства с использованием техники, технологий,  в том числе энергосберегающих и электроники (СК-2):

- имеет представление об особенностях производства современных и перспективных материалов в текстильной и легкой промышленности;
- эксплуатировать и обслуживать учебное и производственное оборудование;
- способен владеть основными приемами работы на технологическом оборудовании.

3) способен анализировать технологические и эксплуатационные свойства материалов, выбирать способы и технологии их обработки (СК-4):

- знает основные виды материалов, используемые в швейном производстве и их общую характеристику классификационных групп;
- умеет правильно выбирать материалы при изготовлении различных  швейных изделий;
- владеет  методами исследования строения и свойств материалов, а также способами  их применения;
- умеет проводить измерения параметров строения и свойств материалов, устанавливать связь между параметрами строения и свойствами материалов;
- способен определять качество и свойства материалов, в зависимости от технологического использования.

4) Владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3):

- понимает и применяет терминологию технологического производства материалов в текстильной и легкой промышленности;
- способен ясно и точно излагать основные представления о технологических процессах производства материалов;
4  Структура и содержание дисциплины

4.1 Трудоемкость дисциплины и формы аттестации             Таблица 1

	Учебная работа (УР)
	Всего


	Распределение по семестрам

	
	
	1 семестр

	Полная трудоемкость по УР в

зачетных единицах (ЗЕ), в т.ч.

экзамен
	4
	4

	Распределение трудоемкости УР

но видам в академических часах

(АЧ):

- лекции

- практические занятия (семинары)

- лабораторные работы

- в том числе, аудиторная СРС

- внеаудиторная СРС
	108
27

9

18
18

54
	108
27

9

18

18

54

	Аттестация (АЧ):

- экзамен
	36
	36


4.2 Содержание дисциплины.                                                                    
Таблица 2
	Раздел (тема) дисциплины.

КП/ КР
	Семестр
	Неделя

семестра
	Трудоемкость по видам УР, АЧ
	Баллы рейтинга
	Источники

	
	
	
	Лекц.
	ПЗ (сем)
	ЛР
	В том числе ауд. СРС
	Внеауд. СРС
	Пороговый
	мах
	

	1. Введение
	1
	1
	0,5
	-
	​​-
	-
	2
	
	
	1,4

	2. Текстильные материалы


	1
	1-2
	2,5
	-
	3
	2
	4
	
	
	1,4,5,6

	3. Технология производства тканей
	1
	3-4
	2
	2
	-
	2
	4
	
	
	1,4,5,6,7.8.9

	4. Строение и свойства тканей
	1
	4-6
	3
	2
	3
	2
	4
	
	
	1,2,4,5,6,7,8,9

	5. Общие сведения о качестве текстильных материалов
	1
	7-9
	2
	2
	3
	2
	3
	
	
	1,2,4,5,6,7,12

	6. Ассортимент тканей
	1
	9
	2
	-
	-
	-
	3
	50
	100
	1,4,6,8

	7. Трикотажные полотна
	1
	10-11
	3
	3
	-
	2
	3
	
	
	1,6,8,9

	8. Нетканые полотна
	1
	12
	1
	-
	-
	1
	3
	
	
	1,6,8,9

	9. Ассортимент других материалов для одежды
	1
	12
	2
	-
	-
	-
	3
	
	
	1,3,6,8,9

	10. Натуральная кожа


	1
	13-14
	1
	-
	3
	2
	4
	
	
	1,10,11

	11. Натуральный мех


	1
	14-15
	1
	-
	2
	1
	3
	
	
	1,10,11

	12. Подкладочные материалы


	1
	15
	1
	-
	-
	
	3
	
	
	1,6,8,11

	13. Прокладочные материалы


	1
	15
	1
	-
	-
	-
	2
	
	
	1,6,8,11

	14. Отделочные материалы
	1
	16
	1
	-
	-
	-
	2
	
	
	1,6,8

	15. Материалы для скрепления деталей одежды
	1
	16-17
	1
	-
	2
	1
	4
	
	
	1,6,8

	16. Фурнитура
	1
	17-18
	1
	-
	2
	1
	3
	
	
	1,6,8

	17. Характеристика материалов по назначению
	1
	18
	1
	-
	-
	-
	2
	
	
	1,6,8,12

	18. Уход за изделиями
	1
	18
	1
	-
	-
	2
	2
	
	
	1,6,8,12

	ЭКЗАМЕН
	
	
	
	
	
	
	
	100
	200
	

	ВСЕГО:
	
	18
	27
	9
	18
	18
	54
	
	
	


4.2.1 Содержание  теоретических занятий

  Введение. Введение в дисциплину.
Текстильные материалы. Классификация волокон. Свойства волокон.

   Натуральные волокна растительного происхождения. Натуральные волокна животного происхождения. Химические волокна. Неорганические волокна.

Технология производства тканей. Основные процессы прядения. Виды текстильных нитей. Основные свойства текстильных нитей. Ткацкое производство. Отделка тканей (хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, льняных).

Строение и свойства тканей. Волокнистый состав тканей. Строение тканей (основные и производные переплетения). Свойства тканей (физико-механические, гигиенические, технологические). Влияние свойств тканей на технологические процессы изготовления одежды.

Общие сведения о качестве текстильных материалов. Стандартизация. Качество материалов для одежды. Сортность материалов для одежды. Сортность тканей: понятия о ГОСТах, ТУ, стандартов. 

Ассортимент тканей. Классификация швейных материалов. Характеристика тканей по волокнистому составу. 

Трикотажные полотна. Общие сведения. Трикотажные переплетения. Ассортимент и свойства трикотажных полотен.

Нетканые полотна. Производство нетканых полотен. Ассортимент нетканых полотен.

Ассортимент других материалов для одежды. Комплексные материалы. Материалы с пленочным покрытием. Пленочные материалы. Искусственный мех. Искусственная кожа.

Натуральная кожа. Производство натуральной кожи. Виды кожи. Свойства. Способы распознавания кожи. Сортность и качество кож.

Натуральный мех. Производство выделки натурального меха. Понятия мехового сырья, полуфабрикаты. Основные свойства натурального меха.

Подкладочные материалы. Производство подкладочных материалов. Ассортимент подкладочных материалов. Основные свойства подкладочных материалов.

Прокладочные материалы. Основные характеристики прокладочных материалов. Формоустойчивые прокладочные материалы – клеевые, неклеевые. Прокладочные материалы для предохранения отдельных участков одежды от растяжения. Ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы. Полотна для подокатников и нижних воротников пиджаков.

Отделочные материалы. Ленты. Тесьма. Шнуры. Кружева. Аппликации. Способы производства. Использование.

Материалы для скрепления деталей одежды. Ассортимент швейных ниток. Свойства, нумерация, волокнистый состав ниток. Ассортимент клеев и клеевых материалов. Способы применения. Температурные режимы склеивания клеевых материалов.

Фурнитура. Предназначение. Ассортимент и классификация фурнитуры. Способы производства. Проверка качества.

Характеристика материалов по назначению. Основные материалы для белья, сорочек. Основные материалы для платьев. Основные материалы для костюмов. Основные материалы для плащей, курток. Основные материалы для пальто.

Уход за изделиями. Способы ухода за изделиями из различных материалов. Использование СМС, пятновыводителей и др. Режимы ВТО тканей. Условные символы для маркировки изделий.

Темы практических  работ:

ПР-1 Технология производства тканей

ПР-2 Строение и свойства тканей

ПР-3 Распознавание качества текстильных материалов

ПР-4 Трикотажные полотна

Темы  лабораторных работ:

ЛР-1  Ознакомление с различными видами волокон и методами их распознавания в ткани.

ЛР-2 Определение свойств волокон органолептическим и лабораторным способом.

ЛР-3 Изучение технологии получения ткани.

ЛР-4 Определение лицевой и изнаночной стороны, основы и утка ткани. Определение вида пряжи, способа отделки ткани, вида переплетения, физико-механических свойств тканей.

ЛР-5 Распознавание пороков тканей и их оценка. Определение прочности окраски.

ЛР-6 Определение свойств швейных ниток. Ознакомление со свойствами различных клеевых материалов.

ЛР -7 Распознавание натуральной кожи. Определение ее характеристик.

4.2.2  Самостоятельная работа студентов:
Основным способом приобретения и закрепления знаний по будущей профессии яв​ляется самостоятельная работа студентов. В процессе самостоятельной работы происходит наиболее качественная переработка и преобразование полученной  на лекциях, практических  и лабораторных занятиях информации в глубокие и прочные знания, умения и навыки. Само​стоятельная работа обеспечивает непрерывность и системный характер познавательной дея​тельности, развивает творческую активность будущих специалистов. Без самостоятельной систематической работы с литературными источниками, методическими разработками невоз​можно освоение данного курса.

Самостоятельная работа студентов включает:

а) самостоятельную проработку полученных сведений на теоретических занятиях с использова​нием дополнительной литературы (справочники, журналы, методические пособия и т. д.), подготовку ответов на поставленные вопросы:
а) Подготовка ответов на поставленные вопросы:

1. Общая классификация текстильных материалов. Классификация основных видов текстильных волокон.

2. Получение, строение, свойства и области использования натуральных волокон растительного происхождения.

3. Получение, строение, свойства и области использования натуральных волокон животного происхождения.

4. Получение, строение, свойства и области использования искусственных волокон и нитей.

5. Получение, строение, свойства и области использования синтетических волокон и нитей.

6. Методы качественного и количественного распознавания волокон в текстильных изделиях.

7. Классификация ткацких переплетений. Изображение переплетений.

8. Главные ткацкие переплетения и их влияние на свойства тканей.

9. Характеристика основных операций отделки тканей.

10. Специальные виды отделок, их назначение.

11. Основные этапы получения нетканых полотен. Их цель и сущность.

12. Главные и производные переплетения осново- и поперечновязаного трикотажа, влияние на свойства полотен.

13. Классификация трикотажных переплетений.

14. Получение комплексных и пленочных материалов, особенности их структуры.

15. Современные представления о прочности материала.

16. Деформация растяжения материалов в одежде. Методы определения и значения.

17. Получение швейных ниток, характеристики строения крученых нитей и методы определения.

18. Клеевые материалы, особенности их получения, основные виды клеев, применяемых при изготовлении швейных изделий.

19. Получение, свойства и применение нетканых полотен, полученных клеевым и комбинированным способами.

20. Отделочные материалы и фурнитура. Особенности их получения и строения.

21. Физико-химические факторы износа материалов. Приборы и методы определения износа материалов под действием светопогоды, стирки и химической чистки.

22. Комплексные методы оценки износостойкости материалов. Эксплуатационная носка материалов, ее организация и порядок проведения.

б)
анализ литературных источников для подготовки к лабораторным  и практическим занятиям;

в) оформление отчетной документации (технологические карты,  инструкционные карты, чертежи, эскизы) по практическим и лабораторным работам:

4.3 Формирование компетенций студентов                              
Таблица 3

	№ темы (раздела) дисциплины
	Трудоемкость, АЧ
	Код компетенции

	1. 
	2,5
	(ОК-1), (СК-2)

	2. 
	9,5
	(ОК-1), (СК-4), (ОПК-3)

	3. 
	8
	(ОК-1), (СК-2) (СК-4)

	4. 
	12
	(ОК-1), (СК-4), (ОПК-3)

	5. 
	10
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	6. 
	5
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	7. 
	9
	(ОК-1), (СК-2), (СК-4) 

	8. 
	4
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	9. 
	5
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	10. 
	8
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	11. 
	6
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	12. 
	4
	(ОК-1), (СК-4)

	13. 
	3
	(ОК-1), (СК-4)

	14. 
	3
	(ОК-1), (СК-4)

	15. 
	7
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	16. 
	6
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	17. 
	3
	(ОК-1), (СК-4)

	18. 
	3
	(ОК-1), (СК-4) (ОПК-3)

	Экзамен
	36
	

	ВСЕГО:
	144
	


5 Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы

В процессе преподавания дисциплины используются следующие виды образовательных технологий:

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии методологического уровня: модульно-рейтинговое, развивающее  проектное обучение, элементы технологии развития критического мышления.

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических процедур:

- лекционные (обзорные лекции, информационные лекции с элементами беседы, обзорно-информационные лекции, медиа-лекции);

· практические (работа в малых группах, обсуждение конкретных ситуаций, использование видеоматериалов):

· самоуправпения (самостоятельная работа студентов) (выполнение лабораторных работ, работа с источниками по темам дисциплины, подготовка презентаций по темам самостоятельных работ).

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа - средств в ходе проведения лекционных и практических занятий.

Формы проведения лекционно-практических занятий по дисциплине представлены в таблице 4 (рекомендуемые).                                    
 Таблица 4

	Тема занятий
	Форма проведения

	1. Введение
	Вводная лекция; проблемная лекция,

	2. Текстильные материалы
	обзорные лекции; лабораторные работы, работа с источниками по темам дисциплины, медиа-лекции

	3. Технология производства тканей
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции; практические, работа с источниками по темам дисциплины , медиа-лекции

	4. Строение и свойства тканей
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции; практические, выполнение лабораторных работ, работа с источниками по темам дисциплины , медиа-лекции

	5. Общие сведения о качестве текстильных материалов
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции; практические, выполнение лабораторных работ, работа с источниками по темам дисциплины, подготовка презентаций по темам самостоятельных работ.

	6. Ассортимент тканей
	обзорные лекции: информационная

	7. Трикотажные полотна
	обзорные лекции: информационная лекция-презентация; медиа-лекции, практические, 

	8. Нетканые полотна
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции.

	9. Ассортимент других материалов для одежды
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции, медиа-лекции

	10. Натуральная кожа
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции; выполнение лабораторных работ, работа с источниками по темам дисциплины, медиа-лекции


	11. Натуральный мех
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции, выполнение лабораторных работ, работа с источниками по темам дисциплины, медиа-лекции

	12. Подкладочные материалы
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции

	13. Прокладочные материалы
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции

	14. Отделочные материалы
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции, медиа-лекции

	15. Материалы для скрепления деталей одежды
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции; выполнение лабораторных работ, работа с источниками по темам дисциплины.

	16. Фурнитура
	обзорные лекции: обзорно-информационные лекции; выполнение лабораторных работ, работа с источниками по темам дисциплины, медиа-лекции.

	17. Характеристика материалов по назначению
	обзорные лекции;  подготовка по темам самостоятельных работ.

	18. Уход за изделиями
	обзорные лекции: работа с источниками по темам дисциплины.


6  Оценочные средства контроля успеваемости

Для   оценки   качества   усвоения   дисциплины   используются   следующие   формы контроля:

-текущий: контроль выполнения лабораторных работ, работы с источниками.

   - рубежный (промежуточный): предполагает использование педагогических тестовых материалов для аудиторного контроля теоретических знаний, примеры заданий в тестовой форме даны в приложении А);

учет суммарных результатов по итогам текущего контроля за соответствующий период, включая баллы за выполнение графических работ, систематичность работы и творческий рейтинг (участие в конференции, публикации, творческие идеи...);


- семестровый: осуществляется посредством экзамена и суммарных баллов за весь период изучения дисциплины.   


Экзамен состоит из ответов  на контрольные тестовые материалы (вопросы приведены в приложении Б).

          К экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие лабораторные и практические работы.

Таблица 5

	Критерий
	В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует

	пороговый
	знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными пробелами; несформированность некоторых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к минимальному); низкий уровень мотивации учения;

	стандартный
	полное знание и понимание теоретического содержания курса, без про​белов; недостаточную сформированность некоторых практических уме​ний при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное ка​чество выполнения всех предусмотренных программой обучения учеб​ных заданий (ни одного из них не оценено минимальным числом бал​лов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний уро​вень мотивации учения;

	эталонный
	полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; сформированность необходимых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий уровень мотивации учения.


Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

пороговый (оценка «удовлетворительно) -100-139 баллов.

-стандартный (оценка «хорошо») - 140 - 179 баллов.

-эталонный (оценка «отлично») - 180 - 200 баллов. 

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины (1ЗЕ = 50 баллов): (Положение «Об организации учебного процесса по ООП ВПО»)

7  Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины:

 Список основной литературы:

1. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. Швейное производство. – М.: Академия, 2008.

2. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д., Петропавловский Д.Г. Практикум по материаловедению швейного производства. – М.: Академия, 2003.

3. Жихарев А.П., Краснов Б.Я., Петропавловский Д.Г. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности. – М.: Академия, 2004.

Список дополнительной литературы:

4. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. Ч.I  Легромбытиздат, 1984 г.

5. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. Текстильное материаловедение М., Легромбытиздат, 1989 г.

6. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К.  Материаловедение швейного производства /Серия  «Учебники, учебные пособия» - Ростоа-на-Дону: Феникс, 2002 г. – 288 с.

7. Склянников  В.П. Строение и качество тканей. М., 1984 г.

8. Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В. Материаловедение швейного производства М., Легромбытиздат, 1987 г.

9. Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В., Иванникова И.М., Антипина Н.В.  и др. Методические указания к лабораторным работам по материаловедению швейного производства. Ч.I и II, РИО, МТИ, 1992 г.

10. Химия и технология кожи и меха (под ред. Н.П. Страхова), М., 1985 г.

11. Химия и технология полимерных материалов и искусственной кожи (под рук. Г.П. Андриановой), М., 1984 г.

12. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества. Под редакцией К.Г.Гущиной. - М., Легкая и пищевая промышленность, 1984 г.

8  Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы механические мастерские, оборудованные современным учебным и производственным оборудованием, дидактическими средствами обеспечения занятий, мультимедийными средствами для демонстрации лекций-презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов.

Приложение А

Пример заданий в тестовой форме для рубежного контроля

по дисциплине «Материаловедение швейного производства»

Для направления – 440301.63  «Педагогическое образование», профиль «Технология».

Обеспечивающая кафедра – «Педагогики, технологий и ремесел», 
1. Шерсть животных является сырьём для  волокон:

 а) натуральных

 б) синтетических

 в) химических                                                        ___________________________

 

2. Капрон изготавливают из волокон:

а) искусственных

б) синтетических 

в) растительных                                                        ________________________

 

3. Натуральные волокна бывают (какого) происхождения:

 а) растительного        б) искусственного 

 в) животного              г)  природного                                   ___________________

 

4. При производстве тканей по краям образуется:

 а) край

 б) кромка

 в) срез                                                                                  ______________________

 

5. Нити, идущие вдоль ткани называют:

 а) нить основы 

 б) долевая нить

в) продольная                                                                                 _____________________

6. К технологическим свойствам тканей относятся:

 а) усадка           б) драпируем ость             в) осыпаемость   

  г) раздвижка нитей в швах                   д) прочность             _________________________ 

6.  Восстановите последовательность обработки волокон:
а) сортировка;
б) ?
в) чесание;
г) ?
д ) прядение;
е ) ?
      

 

Приложение Б

Вопросы к экзамену по дисциплине
«Материаловедение швейного производства»

Для направления – 440301.63  «Педагогическое образование», профиль «Технология».

Обеспечивающая кафедра – «Педагогики, технологий и ремесел»
1. Общая классификация текстильных материалов. Классификация основных видов текстильных волокон.

2. Особенности строения и свойства основных видов волокнообразующих полимеров.

3. Получение, строение, свойства и области использования натуральных волокон растительного происхождения.

4. Получение, строение, свойства и области использования натуральных волокон животного происхождения.

5. Основные этапы получения химических волокон и нитей, их цель и сущность.

6. Получение, строение, свойства и области использования искусственных волокон и нитей.

7. Получение, строение, свойства и области использования синтетических волокон и нитей.

8. Получение, строение, свойства и области использования текстурированных (высокообъемных) нитей  и пряжи.

9. Методы качественного и количественного распознавания волокон в текстильных изделиях.

10. Цель и сущность основных процессов прядильного производства.

11. Аппаратная, кардная и гребенная системы прядения, свойства получаемой пряжи, ее строение и области использования. Направления совершенствования технологии прядения.

12. Общая схема технологического ткацкого производства. Цель и сущность подготовки нитей основы и утка к ткачеству.

13. Получение ткани на ткацком станке. Направление совершенствования техники ткачества.

14. Классификация ткацких переплетений. Изображение переплетений.

15. Главные ткацкие переплетения и их влияние на свойства тканей.

16. Мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые переплетения и их влияние на свойства ткани.

17. Характеристика основных операций отделки тканей.

18. Общие сведения об отделке хлопчатобумажных и льняных тканей.

19. Общие сведения об отделке шерстяных и шелковых тканей.

20. Методы определения прочности окраски текстильных материалов к различным воздействиям.

21. Специальные виды отделок, их назначение.

22. Осыпаемость и раздвигаемость нитей в ткани, влияние на процессы швейного производства, приборы и методы определения.

23. Подготовка нитей к вязанию, получение трикотажа кулирным способом.

24. Основные этапы получения нетканых полотен. Их цель и сущность.

25. Получение, свойства и области использования вязальнопрошивных, иглопробивных и тканепрошивных полотен.

26. Пороки внешнего вида тканей, трикотажных и нетканых полотен и их влияние на процессы швейного производства.

27. Общие сведения о получении искусственного меха и его строении.

28. Общие сведения о получении натурального меха и его строении.

29. Общие сведения о получении кожи и искусственной кожи и ее строении.

30. Получение комплексных и пленочных материалов, особенности их структуры.

31. Классификация трикотажных переплетений. Правила изображения переплетений.

32. Главные и производные переплетения основовязаного и поперечновязанного трикотажа, влияние на свойства полотен.

33. Характеристики заполнения тканей волокнистым веществом, методы определения и их влияние на свойства.

34. Характеристики заполнения трикотажных полотен волокнистым веществом, методы определения и их влияние на свойства.

35. Геометрические свойства материалов, методы их определения. Влияние на процессы швейного производства.

36. Классификация механических свойств материалов. Современные представления о прочности материала.

37. Полуцикловые характеристики при растяжении. Приборы и методы их определения.

38. Одноцикловые характеристики механических свойств при растяжении. Значение при изготовлении швейных изделий. Приборы и методы определения.

39. Деформация растяжения материалов в одежде. Методы определения и значения.

40. Выносливость и долговечность материалов при многократном растяжении. Приборы и методы определения.

41. Жесткость текстильных материалов, значение в швейном производстве. Приборы и методы определения жесткости.

42. Драпируемость текстильных материалов, значение в швейном производстве. Приборы и методы определения драпируемости.

43. Несминаемость текстильных материалов, значение, приборы и методы определения.

44. Сущность процесса сорбции влаги текстильными материалами. Значение в швейном производстве.

45. Получение швейных ниток, характеристики строения крученых нитей и методы определения.

46. Клеевые материалы, особенности их получения, основные виды клеев, применяемых при изготовлении швейных изделий.

47. Получение, свойства и применение нетканых полотен, полученных клеевым и комбинированным способами.

48. Отделочные материалы и фурнитура. Особенности их получения и строения.

49. Изменение линейных размеров при замачивании, стирке и ВТО. Влияние усадки на процессы швейного производства. Методы определения.

50. Способность материалов к формообразованию. Методы определения формовочной способности.

51. Износостойкость материалов. Износ материалов при трении. Приборы и методы определения износа материалов при трении.

52. Пиллингуемость текстильных материалов. Кинетика пиллообразования. Методы определения.

53. Физико-химические факторы износа материалов. Приборы и методы определения износа материалов под действием светопогоды, стирки и химической чистки.

54. Воздухопроницаемость и паропроницаемость текстильных материалов. Значение. Приборы и методы определения.

55. Теплофизические свойства материалов. Приборы и методы определения.

56. Оптические свойства материалов. Влияние цвета на процесс моделирования одежды. Методы определения.

57. Электризуемость текстильных материалов. Значение в швейном производстве. Приборы и методы определения.

58. Комплексные методы оценки износостойкости материалов. Эксплуатационная носка материалов, ее организация и порядок проведения.

Пример экзаменационного билета по дисциплине

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Кафедра педагогики технологий и ремесел

Экзаменационный билет № 1

Дисциплина «Материаловедение швейного производства»

Для направления  440301.63 – Педагогическое образование, профиль «Технология»

1. Общая классификация текстильных материалов. Классификация основных видов текстильных волокон.

2. Специальные виды отделок, их назначение.

3. Износостойкость материалов. Износ материалов при трении. Приборы и методы определения износа материалов при трении.

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой _________________________П.А. Петряков

Приложение В

Технологическая карта дисциплины «Материаловедение швейного производства». 
Трудоемкость дисциплины 4ЗЕ=50 б.*4=200 баллов.

 Для направления – 440301.63  «Педагогическое образование», профиль «Технология».

Обеспечивающая кафедра – «Педагогики, технологий и ремесел»
	Семестр

Недели
	Виды учебной работы и трудоемкость 
	Аудиторный контроль теоретических знаний 

(в баллах)
	Работа на практических занятиях

(в баллах)
	Домашние практические задания. 

(в баллах)
	Курсовая работа


	Оценка

по итогам работы студента в семестре

(в баллах)
	Творческий рейтинг


	Экзамен (в ч = баллов)

	1 с
	
	0-50
	0-53
	0-53
	-
	0-24
	0-20
	0-200

	1-8
	1 этап
	Тест (20 б.)
	ЛР-1 (4)

ПР-1 (4)

ЛР-2 (5)

ПР-2 (4)

ЛР-3 (5)

ПР-3 (4)

ЛР-4 (5)

ПР-4 (4)
	ЛР-1 (4)

ПР-1 (4)

ЛР-2 (5)

ПР-2 (4)

ЛР-3 (5)

ПР-3 (4)

ЛР-4 (5)

ПР-4 (4)
	
	
	
	

	1 этап. Рубежная аттестация (не менее 50  баллов  из 100  баллов)

	9
	
	0-20
	0-35
	0-35
	
	0-5
	0-5
	0-100

	10-18
	2 этап
	Тест (30 б.)
	ЛР-5 (6)

ЛР-6 (6)

ЛР-7 (6)
	ЛР-5 (6)

ЛР-6 (6)

ЛР-7 (6)
	-
	
	
	

	2 этап. Рубежная аттестация (не менее 50 баллов  из 100 баллов)

	18
	
	0-30
	0-18
	0-18
	-
	0-19
	0-15
	0-100

	Семестровая  аттестация (не менее 100 баллов из 200 баллов)

	18
	сессия
	0-50
	0-53
	0-53
	-
	0-24
	0-20
	0-200


Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

пороговый (оценка «удовлетворительно) -100-139 баллов.

-стандартный(оценка«хорошо»)-140-179 баллов, -эталонный (оценка «отлично») - 180 - 200 баллов. 

Приложение Г

Карта учебно-методического обеспечения

Дисциплина «Материаловедение швейного производства», форма обучения – очная. Всего часов 144, из них лекций -  27, практических занятий – 9, лабораторных работ – 18, СРС ауд. – 18, СРС – 54, экзамен.

Для направления – 440301.63  «Педагогическое образование», профиль «Технология».

Обеспечивающая кафедра – «Педагогики, технологий и ремесел», семестр – 1.

Обеспечение дисциплины учебными изданиями               
Таблица 1

	Библиографическое

описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол.стр.)
	Вид занятия


	Кол.экз.в

библ. НовГУ 
	Прим

	1. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. Швейное производство. – М.: Академия, 2004.
	Лекции, ЛР,

СРС
	5
	

	2.  Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д., Петропавловский Д.Г. Практикум по материаловедению швейного производства. – М.: Академия, 2003.
	Лекции, ЛР,

СРС
	3
	

	3. Жихарев А.П., Краснов Б.Я., Петропавловский Д.Г. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности. – М.: Академия, 2004.
	Лекции, ЛР,

СРС
	3
	

	4. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества. Под редакцией К.Г.Гущиной. - М.,  2004 г
	Лекции, ЛР,

СРС
	2
	

	5. Химия и технология кожи и меха (под ред. Н.П. Страхова), М., 2001 г.
	Лекции, ЛР,

СРС
	2
	


Обеспечение дисциплины учебно-методическими изданиями
	Библиографическое

 описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)
	Вид занятия


	Кол.экз.в

библ. НовГУ

(на каф.)
	Прим.

	1. Быстрова Я.В. Рабочая программа по дисциплине «Материаловедение швейного производства». 2011 г.


	Лекции,

ПР,  ЛР,

СРС
	2
	

	2.  Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства /Серия  «Учебники, учебные пособия» - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 г. – 288 с.
	Лекции,

ПР,  ЛР,

СРС
	5
	

	3.  Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В., Иванникова, Н.В. Антипина И.М.  и др. Методические указания к лабораторным работам по материаловедению швейного производства. Ч.I и II, РИО, МТИ, 1992 г.
	ЛР,

СРС
	3
	


Таблица 2
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 100 %.

Действительно для учебного года 2011/2012
Зав. кафедрой ______________  П.А.Петряков

подпись И.О.Фамилия

«24» июня  2011 г.

СОГЛАСОВАНО

НБ НовГУ: зав. библиотекой ИНПО Л.Ф. Ломоносова 







